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RAPPORT D'ESSAI N° CX 06-10217

Nature de I'essai : DETERMINATION DU POIDS D'EAU ABSORBEE
N° SFC: Désignation de I'échantillon :
21565 Carreaux non émaillés, série 3e série,

réf. Porphyré rose, format 50 x 50 x 5 mm
Etat du produit : Neuf

Document(s) normatif(s) NF EN ISO 10545-3
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MOYENNE 0.3+0.12
~ Paris, le 18 juillet 2006 ~ Le Responsable des Essais “ Carreaux ”
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tofrac

L'échantilonnage nayant pas &té effeciué par 1a Société Frangaise de Céramigue, les résuliats poriés au préséni rapport ne concement que ESSAILS
Péchantillon regu au laboratoire. La reproduction de ¢e rappert nest autorisée gue sous la forme de fac-similé photographigue intégral.

Ce rapport d'essai atteste uniquement des caractéristiques de Péchantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de
produits similaires. [l ne constitue donc pas une ceriification de produits au sens de 'article L 115-27 du code de la consommation et de la
foi du 3 juin 1984,
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L'accréditation du COFRAC aiteste de la compétence des laboratoires pour les seuls assais couveris par aceréditation. cet



